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 פרטי ההזמנה 
 ( בע"מ 2002דנבר צבעים וציפויים ישראל )שם המזמין: 

 0080100, שדרות 7ל סברי: מענו
 23.01.2024תאריך ההזמנה: 

 
 תאור המוצר

 בגוון לבן.צבע יסוד ועליון בשכבה אחת למתכות ולבטון 
 הצבע הנבדק: טוטגום אוניברסלי    

 ( בע"מ 2002צבעים וציפויים ישראל ) דנבריצרן: 
 ישראל ארץ יצור: 

 )לפרטים נוספים ראה תאור מורחב של המוצר( 
 

 פרטי הנטילה 
 המזמין  הנוטל:    28.01.2024המדגם ניטל בתאריך: 

 1כמות במדגם: 
  

 הבדיקה  מהות
,  1991מאי , מ"X" צבעים ולכות: בדיקת הידבקות בשיטת חיתוך   27חלק  785תקן הישראלי ת"י בבדיקה לפי הנקוב 

 . 1995נובמבר  מ 1ליון תיקון מס'  יג
  

   דפים 5מסמך זה מכיל 
 .ואלא במלוא ואין להשתמש ב ו

תוצאות הבדיקה במסמך זה 
 מסמך זה אינו היתר תו תקן  מתייחסות רק לפריט שנבדק.

 
 

   .הפנימייםמצוי בדפים  התוצאות  פרוט 

 

 

 תפקידה: מהנדסת בכירה  שם הבודקת: טטיאנה נצ'ייב

    

                                ומתכות   תשתיות  מ"דרתפקיד:              ןמשה פלדמ שם המאשר: 

 תאריך הפקת הדו"ח                            

                                                            13/02/2024 
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 :תאור מורחב של המוצר 

 תאור:
 ע"י הלקוח.  אשר סופקו"מ  ס 18*12בגודל צבע מיושם על גבי תשתיות מתכת 

 , ע"ג תשתיות . , וללא דילול (מיקרומטר 100שכבות צבע ) עובי כל שכבה   2יישום של  

 (. 65±3( ולחות יחסית %)20±2) °Cימים בתנאים הבאים: טמפרטורה   7איקלום לאחר היישום של 
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 לאחר יישום: 

              

 לאחר בדיקה:  
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 תוצאות הבדיקה:

מס' 

 הסעיף 

 תקציר שיטת הבדיקה  ממצאי הבדיקה  כינוי הבדיקה 

בדיקת   1

הידבקות  

בשיטת חיתוך  

X 

חתכים באופן שיצטלבו    2חותכים בציפוי  0דרגת הידבקות: 

עד המצע.   45°-30°במרכז בקירוב ובזווית  

מניחים את מרכז הסרט במקום ההצטלבות  

שניות מההדבקה    120±30של החתכים ובתוך 

מסירים את הסרט. קובעים את דרגת  

 . ההידבקות

 

 --סוף מסמך --
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 תיאור דרגות ההידבקות-  'נספח א

 


