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 פרטי ההזמנה:
 בע"מ                  לידי: ברוך (2002שם המזמין        : דנבר צבעים וציפויים ישראל )

 , שדרות7מענו                   : בריסל 
 M-18103עפ"י הצעת מחיר:                                                                 29/10/2018תאריך הזמנה    : 

 
 

 תאור המוצר:
 צבע לסימון דרכים

 צבע סימון דרכים ייבוש מהיר -ידנוו
 לבן -גוון

 ליטר 5תכולת אריזה: 

 
 

 פרטי הנטילה:
 כוןהמ בא כוח הנוטל :  ; 8201/10/18 ניטל בתאריך: המדגם

 1כמות במדגם: 

 
 

 יוזמת לקוחבדיקה חלקית במסגרת מהות הבדיקה: 

"כושר הסתרה",  -4.2.1.2"קואורדינטות כרומטיות ומקדם בהיקות",  -4.2.1.1התאמה לסעיפים: 
"תכולת חומרים  -4.5" עמידות בהכתמה",  -UV ,4.2.1.5"" בליית  -4.2.1.4"עמידות בהחסנה",  -4.2.1.3

צבעים, חומרים   -"חומרים לסימון דרכים - 1871"אריזה וסימון"  של התקן הישראלי  ת"י  -7מסוכנים", 
 .2012דרישות", מדצמבר  -פלסטיים קרים וחומרים תרמופלסטיים

 
 

דפים ואין   4מסמך זה מכיל  
 להשתמש בו אלא במלואו

 
תוצאות הבדיקה במסמך זה 
 מתייחסות רק לפריט שנבדק

 תו תקןמסמך זה אינו היתר  

 
 

 מסקנות הבדיקה:

 המוצר הנבדק מתאים לסעיף התקן שנבדק
 יםהפנימי פיםפרוט התוצאות מצוי בד

 
 
 

   מהנדס בודק תפקיד: אלון לוי שם הבודק:
28/11/2018 

 תאריך הפקת תעודה מהנדס בודק תפקיד: דני איציק שם המאשר:
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 4מתוך  2דף 
 

 תאור מורחב של המוצר:
  תאור:

 צבע לסימון דרכים
 דנווי צבע סימון דרכים ייבוש מהיר

 622207מס' מנה: 
 לבן  -גוון

 ליטר 5תכולת אריזה: 
 

 
 
 
מס' 
 מסקנה תוצאות סעיףדרישת  סעיףתאור  סעיף

 דרישות .4
 דרישות עבור חומרים בסיסיים לסימון דרכים )צבע, תרמופלסטי ופלסטיק קר( .4.2

 צבע .4.2.1

 (CIEרדינטות כרומטיות ומקדם בהיקות )לפי מערכת אוקו .4.2.1.1

 מקדם בהיקותא. 

 :Table 1aיהיה תואם לדרישות טבלה 

 LF7(: Classעבור רמה )

Luminance factor β ≥ 0.85 

-לבן גוון  
β=0.86 

Class LF7 
 מתאים

ב. קואורדינטות        
 כרומטיות     

יהיו בתחום  x,yקואורדינטות גוון 
הפינות הבאות, עפ"י  4המוגדר על ידי 

-לבן גוון :Table 1bטבלה   
 (x,y)=  

(0.318 ,0.336) 

 y=0.355 x=0.355 .1 מתאים
2. y=0.305 x=0.305 
3. y=0.325 x=0.285 
4. y=0.375 x=0.335 

4.2.1.2. 
 כושר הסתרה

 )יחס ניגוד(

 :Table 2יהיה תואם לדרישות טבלה 

 4HP(: Classעבור רמה )

 95 % ≤כושר הסתרה 

 מתאים 99%
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 4מתוך  3ף ד
 
 

 מסקנה תוצאות סעיףדרישת  סעיףתאור  מס' סעיף

 דרישות .4
 דרישות עבור חומרים בסיסיים לסימון דרכים )צבע, תרמופלסטי ופלסטיק קר( .4.2

 צבע .4.2.1
 עמידות בהחסנה .4.2.1.3

 5.2.1.3, לסעיף בתוספת של התקן הישראליעפ"י שיטת הבדיקה, המופיעה,  -עמידות בהחסנה

 א. מראה הצבע
לא יהיו משקעים או קרום שלא ניתנים 

 מתאים כנדרש למיזוג ע"י ערבוב

 ב. צמיגות
 )יחידות קרבס(    

ההפרש בין הצמיגות לפני ואחרי האחסון, 
 יח' קרבס 5 -לא יהיה גדול מ

ההפרש בין 
 מתאים 0הצמיגויות: 

 UVבליית  .4.2.1.4

 
א. הפרש מקדם 

 בהיקות

עבור הגוונים: לבן, צהוב, כתום, אדום 
, בערך של Class UV1וכחול יהיה ברמה 

0.05≥ Δβ 

βΔ <0.01 
Class UV1 

 מתאים

ב. קואורדינטות         
 כרומטיות     

 Table 1bיהיה בתחום המוגדר בטבלה 
 . ב(4.2.1.1)ראה סעיף 

(x,y)= 
 (0.319,0.338) 

 מתאים

 עמידות בהכתמה )בצבע המיושם על אספלט( .4.2.1.5

א. הפרש מקדם  
 בהיקות

עבור הגוונים: לבן, צהוב וכתום, יהיה 
 מתאים Δβ 0.01< Δβ ≤0.03, בערך של Class BR1ברמה 

ב. קואורדינטות         
 כרומטיות     

 Table 1bיהיה בתחום המוגדר בטבלה 
 . ב(4.2.1.1)ראה סעיף 

(x,y)= 

 (0.323 , 0.343 ) 
 מתאים
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 4מתוך  4דף 
 

 מסקנה תוצאות סעיףדרישת  סעיףתאור  מס' סעיף

 תכולת חומרים מסוכנים .4.5

 הסימון המיוצרים על ידיוהיצרן יצהיר על חומרים מסוכנים בכמות המותרת הנמצאים בחומרי 
מתכות כבדות: 

קדמיום, כספית, ארסן, 
 עופרת וכרום

 מתאים עפ"י הצהרת יצרן 0כמות מותרת: 

בנזן, ממסים על בסיס 
כלור, נגזרות כלור 

העוברות הידרוליזה, 
אתרים גליקוליים על 

בסיס אתילן 
 והאצטטים שלהם

 מתאים עפ"י הצהרת יצרן 0כמות מותרת: 

 שאינו נדיף במסהחומר 
 )אחוזים למאה במסה(

מינ', ובכל מקרה הסטייה  65%
מהתכולה המוצהרת במפרט 

הטכני המסופק על ידי היצרן לא 
 ± 5%-תהיה גדולה מ

 70%הצהרת יצרן: 
 מתאים 65%התקבל: 

7. 

 אריזה וסימון

 היצרן יספק את המידע הבא עבור מכלל לסימון דרכים.
 דרכים בסיסי יכיל את המידע הבא:כל אריזה של החומר לסימון 

שם או סימן זיהוי של היצרן 
 וכתובתו הרשומה

מסומן: "שם היצרן: 
דנבר צבעים וציפויים 
 "ישראל בע"מ, שדרות

 מתאים

זיהוי המוצר )לדוגמה שם מסחרי 
 או זיהוי ייחודי אחר(

 תאיםמ "דנויימסומן: "

 תאור של המוצר )סוג ומאפיין(
צבע סימון  מסומן: "

 "דרכים ייבוש מהיר
 מתאים

נוכחות של כדוריות זכוכית 

(premix glass-beads) 
 לא ישים לא ישים

 מתאים ליטר" 5מסומן: " תכולת האריזה

 מתאים "622207מסומן: " מספר מנה

שתי הספרות האחרונות של השנה 
 בה יוצר המוצר

 מתאים "18"מסומן: 

 
 

 --בדיקהסוף תעודת --


